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Serial No.: 18 Traller No. : 48535-84
Order No.  98-006 Net Weight (kg): 25120
CAST NO. P.CS GRADE AL% Si% Fe% Ni% Cr% Ti% Za% Mn% Cu% Li% Mg%
LAS 00559 1 P1020 99.73 009 013 000442 000199 000288 002301 000224 0.00065 000132 000318
LL7 11606 10 P1020 997 009 015 00098 000168 000421 00I821 000253 00008 000157 000369
LL7 11612 2 P1020 99.72 009 013 000487 00018 0004 001781 000215 000073 000145 000353
LL7 11613 3 P1020 99.73 0.09 013  0.00491 000154 0.00395 001647 ; ‘_]_'ﬁ'__'" 0.00073 00014 00033
LL7 11614 5 P1020 99.72 0.1 0.13 000447 000173 000416 001774 000248 0.00067 000152 0.00387
LL7 11626 4 P1020 99,71 0.1 004 000484 000169 000388 001709 000227 000071 000173  0.00364
| LL7 11627 10 P1020 99,71 009 015 000582 0001SI 000381 001914 000252 000081 000168 0.00361
LL7 11628 6 P1020 99.71 0.09 0.14  0.00551 000173 000426 001895 000256 000075 000189 0.0036]
LL7 11630 9 P1020 973 009 014 000424 000U 000362 001414 000219 000072 000014 000012
i Y Pl1020 97 0.09 014 000461 000173 000377 001614 000304 000081 000017 000024
LL7 11635 2 P1020 99.7 0.09 016  0.00504 000175 00042 00188 000278 000077 000174 000369
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Attention: Analyzed by the ARL quantometer. model: 2460 in central labaratory: Almahdi Aluminium Co .
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NO.& Dutn of Rovision: 19.08.2010-01

Serial No.: 17
Order No.  98-006

CASTNO., P.CS GRADE

LL7 11643 1 P1020 0.00512
LL7 11651 3 P1020 9971 00 014 000524 000178 0,00396

LL7 11654 6 P1020 9973 009 012 000474 000138 000356 00180

LL7 11655 11 P1020 9.7 0.09 0.15 0.00547 000148 0.00419

LL7 11659 7 P1020 9972 009 014 000468 00015 000399

LL7 11662 3 P1020 99.7 0.1 015 000475 000134 000392 001699 000207 00007 000187 00031
LL7 11663 4  P1020 971 009 015 000434 000107 000372 001566 000164 000075 000150 ooasi 1
LL7 11664 9 P1020 MIL 009 015 000391 000093 000387 001538 00014 000059 000135 000324
LL7 11668 10 P1020 %72 009 014 000457 00014 000409 001909 000233 000068 0.00157  0.00368
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Attention: Analyzed by the ARL quantomeler. model: 2460 in central laboratory: Almahdi Aluminium Co .

Activate Wine



